
Restfeuchtebestimmung Freigabe gemäß Arbeitsanweisungen

Einbau-/Verlegedatum

Autraggeber

Bauvorhaben

Bauabschnitt/-teil/Stockwerk/Wohnung

Anlagenteil

Produkt

Anforderung Messanweisung VELOSIT

Messung Nr. 1 2 3

Raum

Prüfer

Datum

Einwaage (g)
Gewichtsverlust 
(24 h/45 °C) (g)

Wassergehalt (%) 

Temperatur (C) / LFT(%)

Estrichstärke (mm)

Freigabe erteilt: ja                nein ja                nein ja                nein

Oberbelag

Produkt

FBH/Temperatur

Dosierung

Fläche

Zementsorte Menge

Kieslieferant         Bestellung nach DIN 1045-2 

Bauherr/Autraggeber 
(Stempel + Unterschrift) 

Bauleiter/Architekt 
(Stempel + Unterschrift)

Oberbelagsverleger
(Stempel + Unterschrift)

VELOSIT Mitarbeiter Ort / Datum Stempel + Unterschrift 40
/1

8 
KD

www.velosit.de

VELOSIT GmbH & Co. KG - Industriepark 7 - D- 32805 Horn-Bad Meinberg - Germany
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Freigabe

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß der am                   durchgeführten Restfeuchtebestimmung an dem o.g. Bauvor-
haben, bestätigen wir, dass in den genannten Räumen, der verlegte Estrich zu diesem 
Zeitpunkt belegereif ist.

In diesem Zuge stellen wir den Auftragnehmer für die anstehenden Bodenbelagsarbeiten 
frei und übernehmen die Gewähleistung für die Belegreife in dem Prüfpunkt Restfeuchtigkeit.

Der Auftragnehmer der Bodenbelagsarbeiten ist weiterhin für die - gemäß den entpre-
chenden Normen durchzuführenden Prüfpflichten - verantwortlich.

Diese Freigabe bezieht sich auf die ermittelten Werte an dem o.g. Prüfungstag. Vorausge-
setzt wird, dass sowohl vor als auch nach diesem Zeitpunkt keine schädigenden Einflüsse 
(z.B. eindringendes Wasser, Leitungsrohrundichtigkeiten, nachstoßende Feuchtigkeit aus 
dem Untergrund etc.) auf den Estrich einwirken bzw. eingewirkt haben.

Ab dem Zeitpunkt dieser Freigabe bis zum Beginn der Ausführung des Oberbelages, hat 
der Verarbeiter gemäß seiner Prüfpflicht ausreichend eigene Messungen durchzuführen. 
So können nachträgliche Einwirkungen in Form von Feuchtigkeit gleich welcher Art und die 
damit verbundenen Risiken für die Verlegung des Belags ausgechlossen werden.

Voraussetzung für eine rechtskräftige Freigab ist, dass die Bodenbelagsarbeiten 
spätestens 14 Tage ab dem o.g. Ausstellungsdatum begonnen werden. 

VELOSIT GmbH & Co. KG 
Industriepark 7
D- 32805 Horn-Bad Meinberg (Germany)
Tel. +49 (0) 5233 - 95 17 300
www.velosit.de
Geschäftsführer: Dr. Jens Hofele - Komplementärin: Dr. Hofele GmbH · Amtsgericht Lemgo HRA 5386

Bauvorhaben:

Räume:
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